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materiale bune ... solutii si mai bune
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EuroGrout®
Betoane de subturnare
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Technische Mortel

Betoanele de subturnare EuroGrout® sunt
amestecuri uscate de ciment de inalta calitate (DIN
1164/DIN EN 197), agregate de cuart natural rotunjite
(DIN EN 12620, clasa de sensibilitate alcalind E1 -
aparitii inofensive) si adaosuri omologate pentru beton
(DIN  EN 934-4). Betoanele de subturnare
EuroGrout® sunt testate conform instructiunilor
Directivei DAfStb.

Domenii de utilizare

Betoanele de subturnare EuroGrout® asigura
conlucrarea ferma a betonului cu otelul si cu
elementele prefabricate din beton, printr-o legatura
puternica, intr-un mod eficient si durabil.

Sunt utilizate pentru turnari in grosime mare si pentru
umpleri de volume mai mari, cum ar fi:

e In cazul elementelor supuse la sarcini dinamice
mari, ca de ex. in industria chimica, metalurgie
si centrale electrice

e Subturnarea aparatelor de reazem la poduri si a
stalpilor metalici

e Subturnarea fundatiilor si
pentru turbine eoliene

e Realizarea cuzinetilor
deschideri mari

o Fixarea ansamblurilor prefabricate in ingineria
civila, cum ar fi: canale si rigole, bazine de
retentie, lifturi

e Umplerea spatiilor ramase libere 1in jurul
conductelor care traverseaza constructiile din
beton

e Umplerea golurilor si
practicate in beton

e Subturnarea placilor din beton si otel.

suprastructurilor

pentru depozite cu

inchiderea ferestrelor

Proprietati
Betoanele de subturnare EuroGrout®

e Devin betoane superfluide dupa adaugarea
precisa a apei de amestecare, au aderenta
foarte buna la suport si sunt autonivelante.

e Dezvolta rezistente initiale si finale ridicate,
ceea ce permite punerea rapida sub sarcina
(conform tabel rezistente).

e Datorita agregatului rotund, este garantata o
uzura mica a pompelor cu snec atunci cand
materialul este prelucrat si pus Tn opera.

e Au continut redus de crom conform Directivei
2001/53/CE si sunt aprobate pentru structurile
ce intra in contact cu apa potabila.

e Nu sunt inflamabile, Tn conformitate cu DIN 4102/
EN 1350-1 materiale de constructii clasa A1 si,
prin urmare, sunt adecvate ca mortare de protectie
impotriva incendiilor.

e Au capacitate mare de curgere la un raport mic de
A/C.

e Sunt rezistente la inghet si saruri de dezghet si
sunt impermeabile la apa.

e Nu contin cloruri.

Betoanele de subturnare EuroGrout® sunt disponibile Tn
diferite granulatii:

EuroGrout® 08, granulatie 0-8 mm, pentru turnari in
grosimi de la 50 mm la 200 mm

EuroGrout® 016, granulatie 0-16 mm, pentru turnari in
grosimi de la 60 mm la 400 mm

Respectarea distantei minime intre cele doua suprafete
care se subtoarna este decisiva.

Punere in opera

1. Pregatirea stratului sport

Betoanele de subturnare EuroGrout® sunt gata de
utilizare, trebuie adaugata precis doar cantitatea de apa
de amestecare. Suprafata trebuie curatata temeinic, toate
partile neaderente trebuie indepartate iar betonul trebuie
umezit pand la saturatie;, apa in exces trebuie
indepértata. Laptele de ciment de pe suprafata betonului
trebuie Tndepartat, iar porii capilari ai betonului trebuie sa
fie deschisi.

2. Cantitatea de apa de amestecare

EuroGrout® 08: max.11% apa, adica max.2,75 | la sacul
de 25 kg.

EuroGrout® 016: max.10% apa, adicd max.2,50 | la
sacul de 25 kg.

3. Amestecare

Este de preferat ca EuroGrout® sa fie amestecate intr-
un malaxor cu amestecare fortata. Cantitatile mai mici pot
fi preparate intr-un recipient pentru mortar cu ajutorul
unui mixer de mana, la turatie mica. Se adauga mai ntai
4/5 din cantitatea de apa specificata, apoi mortarul uscat.
Dupa o malaxare de cca. 2 minute, se adauga restul
cantitatii de apa, daca este necesar si se reia malaxarea
timp de incd 2 minute, pana se obtine o consistenta
omogena, fluida.
4. Observatii
e Mortarele de subturnare EuroGrout® pot fi turnate
manual sau pompate. Datoritd timpului necesar
pentru amestecare (vezi mai sus), recomandam
utilizarea malaxoarelor dedicate cand aplicarea se
face mecanizat. In acest sens, va recomandam s&
contactati specialistii nostri.
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e Cofragul in care materialul este turnat trebuie
sa fie strans ferm si bine fixat. Utilizarea
cofrajelor neabsorbante faciliteazé decofrarea
ulterioara si asigurd margini / muchii netede si
bine conturate.

e Pentru a evita formarea pungilor de aer,
turnati numai continuu dintr-o singura parte,
cea mai lata, cu un furtunul sau cu o palnie.

e Zonele exterioare din jurul elementului
subturnat, care nu preiau solicitari mecanice
nu trebuie s& fie mai late de 50 mm. in cazul
elementelor  solicitate ~ dinamic  si/sau
precomprimate, se recomanda cofrarea la un
unghi de 45° (margine triunghiulara).

e Nu se realizeaza turnarea la temperaturi mai
mici de +5°C si mai mari de +30°C fara masuri
suplimentare.

5. Tratarea ulterioara a suprafetelor

Betonul proaspat turnat trebuie protejat impotriva
evaporarii prea timpurii a apei din sistem prin
masuri adecvate (de exemplu: hidratare) timp de 3-
5 zile.

Consum

Din 25 kg beton uscat se prepara cca. 12,0 | beton
proaspat.

Pentru 1 m3 sunt necesare cca. 2100 kg beton
uscat.

Depozitare

In spatii uscate, se va evita expunerea la actiunea
directa la razelor solare. Se recomanda consumul
in termen de 12 luni de la data fabricatiei (inscrisa
pe ambalaje).

Livrare
Saci multistrat 25 kg
42 saci x 25 kg = 1.050 kg pe europalet

Alte produse

Pentru diferite aplicatii speciale de turnare si
conectari pentru elemente prefabricate sunt
disponibile si alte produse P&T testate si verificate:
EuroGrout® Armiert — pentru elemente structurale
puternic solicitate si pentru fundati grele
EuroGrout® HS - pentru subturnari in sectorul
lucrarilor de canalizare

EuroGrout® Hochfest — cu clasd de rezistenta
C 80/95

EuroGrout® Super — cu intarire rapida

EuroGrout® Fugenfuller - tixotrop

Specificatiile prezentate, precum si alte date
tehnice, sunt atestate prin certificate si pot fi puse la
dispozitie.

Datele tehnice specifice produsului prezentate in aceasta fisa tehnica se bazeaza pe valorile de laborator. Acestea au fost determinate la o temperatura de aplicare de
+20°C. Va rugam sa retineti ca valorile pot varia in functie de aplicatie. Culorile specificate corespund unei amprente optice, variatile de culoare nu pot fi excluse. Va
recomandam sa verificati adecvarea produselor pentru fiecare caz Tn parte Tnainte de utilizare. Lucrarile care urmeaza sa fie efectuate trebuie efectuate in conformitate cu
recomandarile relevante, liniile directoare, standardele DIN/EN si fisele de date suplimentare ale acestora care sunt aplicabile la momentul executiei. Odata cu publicarea

acestei fise de date, versiunile anterioare isi pierd valabilitatea.

Date tehnice

®

EuroGrout 08 016

beton de subturnare

Rezistenta la 2 55 N/mm? 2 55 N/mm?

compresiune > 75 N/mm? > 75 N/mm?

1,7 si 28 zile > 85 N/mm? > 85 N/mm?

Rezistenta la 27 N/mm? 27 N/mm?

ncovoiere > 8 N/mm? > 8 N/mm?

1,7 si 28 zile = 10 N/mm? 210 N/mm?

Rezistenta la smulgere > =

la o sarcina de 75 KN SO S

.Cl'a:sav de rezistenta A A

initiala

Clasa de rezistenta la

compresiune C60/75 C60/75

conform DIN 1045-2 EN 206-1

Clasa de curgere a2 a2

Clasa de contractie SKVB | SKVB |

Clasa de expunere conform DIN 1045-2 / EN 206-1

X0 XC XD XS XF XA XM*
0 1234 123 123 1234% 123xx 123

Clasa de umiditate VV\\IHC:) \\,,VVIC:)

conform DIN 1045-2 /

EN 206-1 WA WA
WS WS

Expandare dupa 24h =+ 0,5 % volumic

Timp de punere in )

o cca. 60 minute

opera

:Fempervatura de punere ntre +5°C si +30°C

in opera

Clasa de materiale de
constructie

Clasa Al — DIN EN 13501-1

neinflamabil

x) — excluse de la directiva DAfStb

x) — sunt necesare masuri suplimentare (de ex. acoperire cu

rasina epoxidica)

Specificatile prezentate, precum si alte date tehnice, sunt

atestate prin certificate si pot fi puse la dispozitie.

S

EuroGrout® beton de subturnare
poarta marcajul CE, conform DIN
EN 1504-6:2010/3

EuroGrout® beton de subturnare
este monitorizat extern in centre de
testare acreditate si certificate.
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